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MARITEX 1810 es el material antifriccion ”5
que permite combinar altas capacidades m‘

de carga con robustez a toda prueba y MARITEX

economia \/W"



COJINETE DE ALTA CARGA
TIPICO DE MARITEX

CARGA MAXIMA ESTATICA
1045 TONELADAS
CARGA DE TRABAJO
500 TONELADAS
FACTOR DE SEGURIDAD
2.09

Las mas importantes companias de salvamento
maritimo y trabajos Offshore sélo confian en
MARITEX para sus cojinetes planos de alta
capacidad de carga en aplicaciones extremas.

éPor qué?

No existe otro material tan robusto, facil de
mecanizar y de propiedades fisicas comparables
que proporcione un servicio al nivel de lo que
se espera de MARITEX.

MARITEX es un material antifriccion sintético
compuesto de una densa armadura de fibras
combinada con resinas fendlicas v lubricantes solidos.
A diferencia de los elastomeros, polimeros y otros
productos similares, MARITEX se caracteriza por su
elevada estabilidad dimensional. MARITEX puede
frabajar lubricado por agua, aceite, grasa de alta
presion e incluso en seco.

MARITEX estd disponible en un amplio rango de tulbos
para mecanizar desde los 25 hasta los 300 mm. de
didmetro exterior y también puede suministrarse en
otras medidas bajo pedido 0 en cojinetes terminados
con especificaciones especiales.

MARITEX se distribuye exclusivamente por e-cojinetes
y Su red de representantes y colaboradores.

www.e-cojinetes.com

info@e-cojinetes.com

Teléfono 0034 956 63 29 03
C/Cabo Negrete 4

Algeciras Cadiz, Espana
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